
 

Углерод (С) Хром (Cr) Магний (Mg) Никель (Ni) Марганец (Mn) Ванадий (V) Вольфрам (W) Кремний (Si) Молибден (Мо) Ниобий N)
Elmax 1,7 18 0,27 0,15 0,35 3 0,1 0,8 1
M390 1,9 20 0,3 4 0,6 0,7 1
Cromax PM 1,25 19 0,8 2,1 0,1
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Химический состав
Elmax M390 Cromax PM


